Pomnik byl za dobu své existence samozrejmé prubézné udrzovan.
Restauratorské prace spocivaly zejmena v ocisteni, konzervaci a napusteni
bronzového povrchu konzervacnimi vosky, prfipadné doslo k Upravam a
sjednoceni patiny. Médénka, tzv. uslechtila patina, svetlezelena vrstva
pfirozené oxidovanych castic kovu, ktera se postupné rozsirila po celém
povrchu, vsak v soucasné dobe negativne prispiva ke zhorsené cCitelnosti
detaill i vnimani plasticity socharského dila.

Po sto letech od vzniku plastiky je patrny vysoky stupen degradace
zeleznych spojovacich $roubd v Utrobach sousosi. Cast Sroubd silné
napadenych korozi mela odpadlou hlavu a neplnila tak svou funkci. Pri
dukladné prohlidce vnéjSiho povrchu, ke které doslo az po prvni fazi ocisténi
povrchu tlakovou vodou, bylo zjisténo, ze sice dosSlo k rozevreni spoju mezi
dily plastiky v mistech cizelovani, ale k uplnému uvolnéni dilu a naruseni
statiky sousosi nastésti nedoslo.

Odtokové otvory byly zaneseny necCistotami, srazkova voda tedy nemohla
Z prohlubni modelace odtékat a svym odparovanim urychlovala proces
degradace kovového plasté.
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